
Objetivo Duración

Conocerá los requerimientos CQI-27 de la AIAG para la Evaluación 
de Sistemas de Fundición para proveedores del sector automotriz. 16 horas

Contenido

Alcance del CSA.
General.
Aplicación.
Referencias.

Auditoría del Proceso de Fundición (CSA).
Procedimiento.
Portada.
Responsabilidad de la dirección y 
Planeación de la Calidad.
Responsabilidad en piso y manejo de 
materiales.

CQI-27

Auditoría del proceso de 
fundición

CQI-27

Auditoría del proceso de 
fundición

Equipo.
Table A - Sand Castings (Iron/Steel).
Table B - Centrifugal Castings.
Table C - Centrifugal liners.
Table D - Investment Castings (Iron/Steel).
Table E - Aluminum Semi-Permanent Mold 
Cylinder Heads.
Table F - Aluminum Sand Castings.
Table G - Aluminum Metal Mold.
Table H - Aluminum High Pressure Die Cast.
Table I - Magnesium High Pressure Die Cast.
Table J - Zinc High Pressure Die Cast.


