
Objetivo Duración

Conocerá los requerimientos CQI-11 de la AIAG para la Evaluación 
de Sistemas de Revestimiento para proveedores del sector 
automotriz.

16 horas

Contenido

Alcance del PSA.
General.
Aplicación.
Referencias.

Auditoría del Proceso de Revestimiento (PSA).
Procedimiento para la evaluación.
Llenado de la Hoja de Portada.
Responsabilidad de la dirección y 
Planeación de la Calidad.
Responsabilidad en piso y manejo de 
materiales.
Pirometría.
Auditoría de la parte.
Responsabilidades del operador / inspector.
Requerimientos de empaque.
Requerimientos de envío.

CQI-11

Auditoría del proceso de 
recubrimientos metálicos

CQI-11

Auditoría del proceso de 
recubrimientos metálicos

Tablas de proceso.
Table A - Zinc / Zinc Alloy Plating.
Table B - Mechanical Plating.
Table C - Decorative Plating of Metal 
Substrates.
Table D - Decorative Plating of Plastic 
Substrates.
Table E - Electropolish and Chrome Flash.
Table F - Hard Chrome Plating.
Table G - Electroless Nickel Plating 
(Chemical).
Table H - Hydrogen Embrittlement Relief 
Process.
Table I - Process Control and Testing 
Equipmente Verificatio and Calibration.


